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جدول آنالیز روغن آب صابون تراشکاری

تست رنگ ظاهر
امولسیون

حالت
فیزیکی

PH
خالص

PH
5%

دانسیته
نسبی

ویسکزیته
C° 40

نقطه
ریزش

درصد
مناسب
اختلاط

پایداری
امولسیون

تست
کف

پایداری
پس از

سرمایش

ممانع
ت از
زنگ

زدگی

روش
تست Visual ـــــ ـــــ ASTM

(E70(15
ASTM

(E70(15
ASTM
D4051

ASTM
D445

ASTM
D97 ـــــ ــــــ IP-312 ــــــ ــــــ

واحد ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ g/cm³ cst C° % ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ

محدوده
D090

قهوه
ای

سفید
شیری مایع 9.2 8.6 0.825 23 -16 15-3 Pass Pass Pass Pass

محدوده
D170

قهوه
ای

سفید
شیری مایع 9.3 8.6 0.840 23.3 -14 15-3 Pass Pass Pass Pass

محدوده
D220

قهوه
ای

سفید
شیری مایع 9.5 8.6 0.866 24 15- 3-15 Pass Pass Pass Pass
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